CERTIFICATO SECONDO NORMA UNI EN 10204 : 2005

ZIENDA CERTIFICATA SGS

0120
M.CERT.IT97/0140 a
UNI EN IS0 9001 ED.2000 GBOS/T0348
DAL O7/08/1997 EN 100251
T RELAZIONE DI
CLENTE  C000023 e | CERTIFICATO DI CONTROLLO 31/05/2011
NOVOSCOPE LIMITED
393 LORDSH[P LANE N. PAGINA
N17 BAE LONDON o 11
NS. RIF. vs. RIF. DESCRIZIONE — vm | auawmma | Nometolta [ Becdl oo coceme | nriGa | ce
CFPPO200040031 1052201 S235JR PIATTO LAM.CALDO LF. 20 4 4700 HG 5.324,00000- 110522 10001
CPPO20004003 11052202 SZASIR PIATTO LAM.CALDO LF. 20 4 4700 KG 20.568,00000- 110522 10002
o ANALISI CHIMICHE PROVA DI TRAZIONE PROVA DI RESELIENTA KV Decrato Min. *
) c si Mn P s cr NI Cu Sn N Mo v Al Pb | Ceq | ReH As% | 1 2 3 |Media | Data Nr.
10001 0,140 0,200 0,590 0,033 0.038 0,263 0,140 0,390 0,330
10002 0,140 0,200 0,590 0,033 0,038 0,263 0,140 0,390 0.330
* Prodotic qualificalo ai sensi della legge 05/11/1971, n. 1086 & D.M. da! 0801/96 MA CO-G'EME SJI
** Prodeotii laminali a caldo di acciai per impieghi strutturali secondo EN 10025-2.
Tolleranre di forma & dimensions secondo EN 10058 - EN 10058 - EN 10080
Durabiita’ @ sostanzs regolamentata; nessuna prestazions delerminaia,
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