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CLIENTE  CO000023 ATTESTATOOI | RELAZIONE DI
CONFORMITA' PROVA CERTIFICATO DI CONTROLLO 31/05/2011
NOVOSCOPE LIMITED
393 LORDSHIP LANE Prgm—
N17 6AE LONDON 31
in
NS. RIF. Vs, RIF. DESCRIZIONE el UM QUANTITA® "“m g::;f Colata COGEME | N. RIGA ce
CPP02000<400311052201 SZ33IR PIATTO LAMCALDO LF. 20 4 470D KG 5324 0O000- 110522 10001
CPPO2000400311052202 S2I5IR PIATTO LAM.CALDO LF. 20 4 4700 KG 20.568.00000- 110522 10002
R ANALISI CHIMICHE PROVA DI TRAZIONE PROVA DI RESILIEMZA KV(J) Decrato Min. *
¢ si Mn ] s Cr Ni Cu Sn N Mo v Al Pb | Ceq |ReH | Rm | AS% 1 2 3 |Media | Data Nr.
10001 0,140 0,200 0,580 0.033 0.038 0283 0.140 0,330 ) 0,330
10002 | o1e0 | 0200 | 0590 | 0033 | 0038 | o263 [ o140 | 0390 0330
* Prodotio qualiicato ai sensi della lagge DS/11/1971, n. 1088 e D.M. del 0S/01/96.

** Prodotti laminati 8 caldo di asciai par impieghi stnstturali secondo EN 10025-2.
Tolleranze &i forma e dimensione secondo EN 10058 - EN 10059 - EN 10060
Durabifit=' e sostanza regolamentata; nessuna prestazions determinata.
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